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IDENTIFICACAD DA AMOSTRA: 50/08-1 e BOV0E-2

DESCRICAQ DA AMOSTRA: 27 provetes {11 de cada amostra) de aglomerado de cortica expandida {ICE)
DATA DE RECEPCAQ DA AMOSTRA: 2008-11-18

DATA DE REALIZAGAQ DO ENSAID: 2008-11-27
pROC™ JBO2T 311484

PROVETES DE AGLOMERADO DE CORTICA EXPANDIDA (ICB)
DETERMINAGCAC DO COMPORTAMENTO A COM PRESSAO

1 — NORMA/ESPECIFICACAO DE ENSAIO

Norma Portuguesa NP EN 826:1998 - "Produtos de isolamento termico para aplicagac em edificios
Determinagdo do comportamenic a compressdo”

Os ensaios incidiram sobre seis provetes [irés de cada amostra) com as seguintes dimensdes nominais
comprimento & largura iguais a 100 mm e espessuras de ensaio indicadas no quadrn 2 (vd 3),

(= provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de f2 n num ambiente
raracterizado por uma temperatura de {2358} "C.

Os ensalos decarreram num ambiente caractenzado por uma temperatura de (23, 5) °C

A velocidade de deslocamento do prato movel durante os ensaios de determinagac do compoartamento
a compressao foi de 3 e 4 mmimin para os provetes de 30 e 40 mm de espessura nominal. respectivameants

Determinou-se o valor da tensfo de compresso a 10% de extensdo (0] de acordo com o

especificado na norma de ensaia.

2 — PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Amostragem efectuada pela entidade requisitants.
As amostras 50/08-1 e 50/08-2 eram constituidas. cada uma, por onze provetes de aglomerado de

carlica expandida (ICB}
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' & " . e — Direghor e TIED
As dimenstes nominais dos provetes constituintes de cada uma das amostras ensaiadas e a

respectiva data de produgao sao apresentadas no gquadro 1,

Quadro 1 — Dimensdes nominais e respectiva data de produglo dos provetes
constituintes das amostras ensaiadas

Mirmern de Dimansdas nominais dos Data de produgas
Amostra provetes proveies
3 300 men % 300 mm x40 mm
2008-03-10
SM08-1 ] 250 mm x 150 mim x40 mm
[3° trimestre)
a 100 mm % 100 mm % 40 mm
a A00 mm o 300 mm ® 30 mm
2008-10-24
GOOR-2 5 200 mm % 153 mm = 30 mm
(4" inmestre)
3 100 mm x 1080 mm ¥ 30 mm

Eoram submetidos a ensaio de determinacao do comportamento & compressio seis provetes (Irés de

cada amostra) com as seguintes dimensdes nominais:
— 100 mm x 100 mm x 40 mm (amostra 50/08-1);
— 100 mm x 100 mm % 30 mm (amostra 50/08-2).
3 — RESULTADOS DOS ENSAIOS

Os resultados dos ensaios 580 apresentados no guadro 2.

Quadro 2 — Valores individuais e médios obtidos nos ensaios de comportamento a compressao
de provetes de aglomerado de cortiga expandida {ICB)

Amostra | Provete | Espessura | Massa Tensdo de
deensaio | volimica | compresséc a
aparenta 10% de
deformagao
relativa
ang
{rmm} fkgim™) (kPa)
Ad 396 14,0 1302
5 a9 113,58 1288
50081 H i !
Al A0,3 1160 1329
Média = —- 115 131
A 29,5 1240 163,58
28 b2
S0/08-2 AS L4 129.2 162.3
A 20.2 1155 144, 6
Media — i 123 157
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4 — OBSERVACOES
Os resultados dos ensaios dizem exclusivamente respeito acs provetes ensaiados,
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