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ENTIDADE REQUISITANTE: SOFALCA - Sociedade Central de Produtos de Cortiga, Ld®

ENDEREGO: Apartado 7 — Rossio ao Sul do Tejo, 2206-908 ABRANTES
IDENTIFICAGAD DA AMOSTRA: 34/08-1

DESCRIGAD DA AMOSTRA: 171 provetes de aglomerado de cortiga expandida {(ICB)
DATA DE RECEPCAD DA AMOSTRA: 2008-07-29

DATA DE REALIZAGAC DO ENSAIO: 2008-08-13
PROGC® 0B03/73/11484

PROVETES DE AGLOMERADO DE CORTICA EXPANDIDA (ICB)
DETERMINAGAC DA MASSA VOLUMICA APARENTE E DO COMPORTAMENTO A FLEXAO

1 — NORMA/ESPECIFICAGAO DE ENSAIO

Morma Portuguesa NP EN 12 0891997 "Produtos de isolamento térmico para aplicagéio em ediffcios.
Determinagdo do comportamento é flexao” (método B).

Morma Portuguesa NP EN 1602:1998 "Produtos de isolamento térmico para aplicagéo em edificios.
Determinagdo da massa volumica aparente”,

O ensaio incidiu sobre cinco provetes com dimensbes nominais indicadas no quadre 2 (vd.3),

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 72 h, num ambiente
caracterizado por uma temperatura de (2345) "C.

0 ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (2325) °C.

A velocidade de deslocamento do cutelo mavel durante o ensaio foi 10 mm/min,

Os provetes foram ensaiados com uma distancia entre os dois apoios fixos de 250 mm, encontrando-
se o cutelo movel equidistante dos dois apoios.

0 cutelo movel enconfrava-se perpendicular ao eixo longitudinal do provele e a aplicagdo da forga
durante o ensaio fol efectuada no sentido descendente.

2 — PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM

Amostragem efectuada pela entidade requisitante.

A amostra 34/08-1 era constituida por onze provetes de aglomerado de cortica expandida (ICE).

As dimensfies nominais dos provetes constituintes da amostra ensaiada e as respectivas datas de
producao séo apresentadas no quadro 1,
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Quadre 1 — Dimensdes nominais & respecliva data de produgéo dos provetes
constituintes da amostra ensaiada

Amaostra Mimers de Chmenstes nominais dos Drata de produgso
provates provetes
3 300 mm % 300 mm x 50 mm
2008-06-26
34081 5 300 mm x 150 mm x 50 mm
[2% trimestre)
3 100 mm % 100 mm = 50 mm

Foram submetidos a ensaio de determinacdo do comportamento 3 flexdo cinco provetes com
dimensdes nominais de 300 mm % 150 mm x 50 mm.

3 — RESULTADOS DO ENSAIC

Os resultados do ensaio 580 apresentados no gquadro 2. Na figura 1 apresentam-se os graficos das
curvas forca-flecha obtidos.

Quadro 2 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de comportamento a flexéo
de provetes de aglomerado de cortica expandida (ICB)

Amostra | Provele Massa | Espassura | Forgade | Tensdo de Flacha na
volimica | de ensaio rotura rofura rotura
aparente

o Fm O K

{kaim™ fmrm) i) (kPa) {ram}

AT 107 .4 50,0 135,48 1365 11,6

Al 1072 50,0 1444 144.2 13,2

34/08-1 ] 108.7 50,4 150,68 1483 14,7
At 1148 | 50,3 178,38 176.1 14,0

At 1148,1 a1 151,23 1504 14,7
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Figura 1 — Curvas forga-flecha dos provetes constituintes da amostra 34/08-1

4 — OBSERVAGOES
Os resultados do ensaio dizem exclusivamente respeito aos provetes ensaiados,
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