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ENTIDADE REQUISITANTE: SOFALCA - Sociedade Central de Produtos de Cortiga, Ld®
ENDEREGO: Apartado 7 — Rossio ao Sul do Tejo, 2206-909 ABRANTES
IDENTIFICAGAC DA AMOSTRA: 34/08-1

DESCRIGAOD DA AMOSTRA: 11 provetes de aglomerado de cortica expandida (ICEB)
DATA DE RECEPGAO DA AMOSTRA: 2008-07-28

DATA DE REALIZAGAO DO ENSAIO: 2008-08-13
PrRoC: DB03/73/11484

PROVETES PE AGLOMERADO DE CORTIGA EXPANDIDA (ICB)
DETERMINACAO DA MASSA YOLUMICA APARENTE E DO COMPORTAMENTO A COMPRESSAO

1 — NORMAJ/ESPECIFICAGAO DE ENSAIO

Morma Portuguesa NP EN 826 (1996) "Produtos de isolamenta térmico para aplicagdo em edificios.
Determinagdo do comportamento & compressao”,

Norma Portuguesa NP EN 1602:1998 "Produtos de isolamento térmico para aplicagdo em edificios.
Determinagio da massa volumica aparente”,

O ensaio incidiu sobre trés provetes com as seguintes dimensties nominais: comprimento e largura
iguais a 100 mm e espessuras de ensaio indicadas no quadre 2 (vd.3).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um perfodo de 72 h, num ambiente
caracterizado por uma temperatura de (2315) °C.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (231 5) "C.

A velocidade de deslocamento do prato mével durante o ensaio de determinagdo do comportamento a
compressao foi de 5 mm/min.

Determinou-se o valor da tensdo de compressdo a 10% de extenséo (o) de acordo com o

especificado na norma de ensaio.

2 — PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Amostragem efectuada pela entidade requisitante.
A amostra 34/08-1 era constituida por onze provetes de aglomerado de cortiga expandida (ICB).
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As dimensdes nominais dos provetes constituintes da amostra ensaiada e as respectivas datas de

producio s&o apresentadas no quadro 1.

Cuadro 1 — Dimensdes nominais e respectiva data de producgio dos provetes
constituintes da amostra ensaiada

Amostra Mumer de Dimensdas nominzs dos Data de produgin
proveles provetas
a 300 mm = 300 mm x50 mm
2008-06-26
3081 & 300 mm x 150 mm x50 mm
(2% timestra)
3 10 i e 100 mry % 50 mm

Foram submetidos a ensaio de determinagio do comportamento a compressio trés provetes com

dimensdes nominais de 100 mm x 100 mm x 50 mm.

3 — RESULTADOS DO ENSAIOD
Os resultados do ensaio sdo apresentados no guadro 2,

Cluadro 2 — Valores individuais & medios obtides no ensaio de comportamento a4 compressao
de provetes de aglomerado de corfica expandida (ICB)

| Amostra | Provete | Espessura Massa Tensaa de
de ensaio | veliomica compressac a
aparents 10% de
deformagan
relativa
LR t]
immj fhaim™) lkFa}
A4 Ag2 114,53 134,32
34081 A5 493 1168 1378
AG 44,5 1164 1431
Media — i 116 138
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4 — OBSERVAGOES

Os resultados do ensaio dizem exclusivamente respeito aos provetes ensaiados,

LISBXA, 01 de Setembro de 2008

0 Técnice Experimentador 0 Chete do Laboratdric de Ensaios
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Manuel V. C. Sadic C. A, Pina dos Santos
Técnico Espacialista Principal Invastigador Principal
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Jdosé Carlos T, Matos
Auxiliar Técnico da Ensaios



